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 دهیچک
هایی در اجرا مواجه است. در اعضای حجیم بتن مسلح با تراکم زیاد میلگرد استفاده های خاص همواره با چالشاستفاده از بتن در سازه

از طرف دیگر افزایش مقدار سیمان جهت افزایش مقاومت،گرادیان حرارتی بین سطح  .از بتن خودتراکم باعث سهولت اجرا خواهد شد

ه خوردگی ضروری است. در این مقالو مرکز  تنش حرارتی را افزایش خواهد داد و لذا شناخت رفتار حرارتی این بتن و ارزیابی ترک

اکی از آن ل تنش حرارتی انجام گرفته است. نتایج حمطالعة آزمایشگاهی مشخصات حرارتی و مکانیکی بتن خودتراکم حجیم و تحلی

 های حجیم پرمقاومت، این بتن در مقایسه با بتن معمولی علاوه بر مشخصات مکانیکیمنظور کاربرد بتن خودتراکم در الماناست که به

داد تبدیل ر و افزایش زمان رختری داشته است. مقدار کرنش کمتتر در سطح و مرکز بتن حجیم، رژیم حرارتی متفاوت و مناسبمطلوب

 .کاهش یافته است درصد ششویسخوردگی تا تنش منجر به کاهش تنش حرارتی شده و در نهایت ریسک ترک
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  نویسنده مسئول: nili36@yahoo.co.uk  



 امیرحسین قربانخانی، محمود نیلی

 

 

 دوم، شمارۀ چهاردهم/ تحقیقات بتن، سال  20

 مقدمه -1

 های مطلوب فنی و اقتصادی پرکاربردترینبتن با دارا بودن ویژگی

سازی طرح مخلوط بتن مصالح ساختمانی در جهان است. با بهینه

های مورد نیاز مانند مقاومت و دوام ارتقا خواهد یافت اما ویژگی

های بتنی  مواجه هایی در اجرای سازههمواره مهندسین با چالش

ها حرارت هیدراسیون سیمان است که در شهستند. یکی از این چال

های حجیم منجر به بروز تنش حرارتی شده و در صورت عدم سازه

رعایت تمهیدات مقتضی ترک خوردگی ممکن است سازه را از 

اد و های با مقاومت زیدهی خارج کند. با افزایش نیاز به بتنسرویس

( SCCکم )خودترابتن استفاده در مقاطع با تراکم زیاد میلگرد، 

 یابدبعنوان بتنی که بدون تراکم تحت وزن خود در قالب جریان می

 .[1]میلادی ابداع شد 81برای اولین بار در کشور ژاپن در اواخر دهه 

 در ماکاوا و ازاوا توسط بتن نوع این گسترش برای تحقیقات

اجرایی  چنین مشخصات رسید و امروزه انجام به توکیو دانشگاه

آن بخصوص در  های جدیدکاربرد کهشده است  باعث  مطلوبی

. [2]دشوروز به روز بیشتر  میلگرد زیادبا تراکم  ایی سازهاعضا

 بتن با مشابه اساسی هایمؤلفه دارای خودتراکم بتن طرح مخلوط

 بالای میزان به علت است، اگرچه بالا کارایی با بتن و معمولی

بود.  خواهد فاوتمت آن ساختار سنگ آهک، پودر نظیر هاپرکننده

های بلندمرتبه با مقاطع بزرگ، استفاده از بتن با رده مقاومتی در سازه

سازی فنی و اقتصادی رواج یافته است و با بالا بدلیل امکان بهینه

تراکم  دلیل عدم نیاز بهوجود گسترش استفاده از بتن خودتراکم به

ارهای این رد، رفتهای بلند با تراکم بسیار زیاد میلگدر مقاطع در سازه

 طور کامل در ساختارهای حجیم شناخته نشده است.نوع بتن به

 SCCهای زیادی برای یافتن دلایل بهبود خواص مکانیکیتلاش

ی بتن خود تراکم اجزابرخی از محققان نسبت  .انجام شده است

 برخیو  را مورد بررسی قرار داده ویژه اثر پودر سنگ آهکبه

نش همچون واکو دلایلی  نمودهرا ارزیابی  بتن ریزساختار این نوع

پوزولانی ثانویه، دارای خاصیت پلاستیسیته معدنی و تسریع واکنش 

. [3]دانهرا برای بهبود خصوصیات ارائه کردهای سیمان ترکیب

یزساختار راصلاح منجر به بتن خودتراکم  در استفاده از پودر سنگ

در خمیر سیمان توزیع  دانهگردد سنگگردد و باعث میبتن می

 تر تنشتری پیدا کند و در نهایت منجر به توزیع مناسبیکنواخت

در  SCC باعث بهبود خواص مکانیکی بارگذاری شده وهنگام 

اگرچه پودر سنگ آهک [4]. مقایسه با بتن معمولی می شود

 یمانس تواند خمیرآن می نندگیفعالیت پوزولانی ندارد اما اثر پر ک

 وتر کند دانه را متراکمسطح بین ماتریس و سنگدر تقال و منطقه ان

همچنین پودر سنگ آهک  [5]. باعث بهبود عملکرد بتن شود

و  A3Cتواند درجه هیدراسیون سیمان را بهبود بخشد و با تولید می

محصولات هیدراسیون بیشتر در سنین اولیه، منجر به کاهش تخلخل 

ه ذرات تغییر توزیع انداز بدلیلاثر فیزیکی پودر سنگ آهک شود. 

ه ب زایی غیرهمگنهسته ناهمگن ایجاد می شود. پدیده زایی و هسته

های پرتلند آهکی در سیماناین صورت تعریف شده است که 

 سبب افزایش وشود و کربنات کلسیم انجام می S 3Cواکنشی بین

 و نسبت کلسیم به سیلیس را در ژل شده S 3Cسرعت هیدراسیون

CSH نه تغییراتی در منافذ مویی و در نهایت منجر به نمایدمیلاح صا

 S 3Cتولیدتواند اصلاح توزیع اندازه ذرات میدر نتیجه،  شود.می

، مقدار محصولات هیدراتاسیون را افزایش و تخلخل نمودهرا تسریع 

سیمان را در سنین اولیه کاهش دهد و خواص بتن را بهبود خمیر 

های انجام شده حاکی از این واقعیت است یقتحقنتایج [6,7]. دبخش

 ارد.د ایگستردهدامنه  که نسبت های مطلوب آب به سیمان  بتن

ا بهینه ممکن است باعث انسداد ی کمتر و بیشتر از حدنسبت های 

تفکیک مخلوط شود و خصوصیات مکانیکی بتن را کاهش 

. تاکنون تلاشهای زیادی برای مشخص شدن پارامترهای [8]دده

تأثیرگذار روی بتن معمولی نیز انجام شده است. به عنوان مثال 

پارامترهایی مانند نسبت آب به سیمان، مقدار سیمان و خمیرسیمان، 

دانه نوع مواد مکمل سیمانی،حجم سنگدانه، شکل و بافت سنگ

 بر خصوصیات و به ویژه درشت و نوع مواد افزودنی که ممکن است

رفتار حرارتی بتن تأثیر گذار باشد مورد ارزیابی قرار گرفته است. در 

های سرد کننده جهت کاهش بتن حجیم عموما راهکار تعبیه لوله

گیرد اما این راهکارها عمدتا دمای هیدراسیون مورد استفاده قرار می

ش به کاه باعث افزایش هزینه اجرایی شده و در بعضی موارد منجر

راهکارهای معمول برای غلبه بر  .[12-9]کیفیت بتن گردد 

های بتن حجیم استفاده از مواد افزودنی و کاهش مقدار سیمان چالش

ه ها با توجه به نیاز باست که با توجه به آن که در بعضی از سازه

مقاومت زیاد باعث کاهش مقاومت شود ممکن است راهگشا واقع 

های با مقاطع حجیم مانند در برخی از سازهنشود. از سوی دیگر 

های بلندمرتبه با تراکم بسیار زیاد میلگرد استفاده از های سازهستون
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اده از بتن سترش استفبتن خودتراکم اجتناب ناپذیر است. باوجود گ

های برشی ها و دیوارههای حجیم مانند ستونالمان خودتراکم در

های خاص با مقاومت بالا، تا کنون ریزیهای بلند و برخی بتنسازه

حاصل نشده  SCCتوافقی در خصوص پیش بینی رفتار حرارتی 

ریزی است و به تحقیقات بیشتری برای پاسخ به سولاتی که در بتن

SCC [13]شود نیاز استایجاد می . 

های حجیم افزایش دمای ناشی از هیدراسیون بدلیل ضریب در سازه

شود و مان کوتاهی به سطح منتقل نمیهدایت حرارتی کم بتن در ز

اختلاف دمای بین سطح و مرکز )هسته( در صورت وجود گیرداری 

 گاه سازه منجر به کرنش حرارتی شده و با تبدیل به تنشدر قید تکیه

حرارتی سازه را در معرض ریسک ترک قرار خواهد داد. این تنش 

جر به منحرارتی در صورتی که از مقاومت کششی بتن فراتر رود 

رخداد ترک شده و افزایش مشخصات مکانیکی بتن مانند مقاومت 

 ,14]. تواند این ریسک را کاهش دهدو مدول الاستیسیته می

روابط متعددی برای مشخصات مکانیکی بتن معمولی ارائه شده [15

ه ها مانند رابطنامههای آییناست اما بررسی صحت روابط و نسبت

لاستیسیته در خصوص بتن حجیم و مقاومت فشاری با مدول ا

خودتراکم موضوعی ارزشمند است که آیا امکان استفاده از این 

در  های این دو بتن و بخصوصروابط با توجه به تفاوت اجزا و نسبت

 . [18-16] موضوع بتن حجیم وجود دارد یا خیر

ه تواند منجر باز منظر دوامی نیز موضوع ترک خوردگی حرارتی می

دهی سازه را با ورود مواد مضر رات دوامی شود و سرویسبروز مخاط

. این دلایل پژوهش محققین را به سمت ارزیابی [19]مختل نماید

تر و بر اساس میزان تاثیر هر یک از اجزا در بروز تنش و ترک عمیق

حرارتی بتن حجیم معطوف نموده است و نیز به ارزیابی تاثیرحرارتی 

. دراین مقاله تلاش [20]کی بتن وجود داردبطور خاص بر رفتار مکانی

شده است ارزیابی جامع شناخت ماهیت حرارتی بتن خودتراکم با 

مقاومت زیاد و تاثیر آن بر مشخصات مکانیکی و تحلیل تنش ارائه 

شده و رویکرد جدیدی در ارزیابی مشخصات سطح و مرکز بتن 

 حجیم نسبت به رژیم حرارتی درنظر گرفته شده است.

 

 هامصالح مصرفی، برنامه ساخت و آزمایش -2

 مصالح مصرفی -2-1

سیمان مورد استفاده از نوع دو از کارخانه سیمان هگمتان همدان 

میلیمتر از  09باحداکثر اندازه  تأمین شده است. شن و ماسه مصرفی

ص وزن مخصوشرکت بتن صنعت بریس در همدان تهیه شده است. 

گرم بر  42/2و  22/2، 40/2ترتیب شن ریز، شن درشت و ماسه به

درصد تعیین  9/2و  0/1،  1/ 2ها جذب آب آن مترمکعب وسانتی

در صد وزنی مصالح سنگی به  02شده است.  پودر سنگ  به میزان 

عنوان ماده اصلاح کننده لزجت مورد استفاده قرار گرفته است.  

ربوکسیلاتی کارآیی از فوق روان کننده بر پایه پلیمنظور تنظیم کبه

 استفاده شده است. NE 320-Pبا کد  LGشرکت 

 

 برنامه ساخت -2-2

 00/1و  43/1، 4/1وازده طرح مخلوط با سه نسبت آب به سیماند

کیلوگرم در هر مترمکعب بتن آماده  208و  008با دو مقدار سیمان 

 ساس روش ملی طرحمعمولی برا طرح مخلوط بتن شده است.

 EFNARC[22]مخلوط بتن ایران و بتن خودتراکم طبق ضوابط 

مقادیر مصالح مصرفی در یک متر  0انجام شده است. در جدول 

 های مختلف ارائه شده است.مکعب بتن در طرح
 

 مقادیر مصالح مصرفی در هر متر مکعب بتن بر حسب کیلوگرم -0دول ج

مقدار سیمان          نوع بتن
𝑾

𝑪
 شن ریز ماسه آب 

شن 
 درشت

پودر 

 سنگ

N 

0.44 
418 184 1042 434 260 - 

518 228 921 384 230 - 

0.37 
418 155 1088 453 271 - 

518 192 979 408 245 - 

0.3 
418 125 1134 473 284 - 

518 155 1036 432 259 - 

SCC 

0.44 
418 184 1032 258 172 258 

518 228 922 230 153 230 

0.37 
418 155 1088 272 181 272 

518 192 979 245 163 245 

0.3 
418 125 1134 284 189 284 

518 155 1036 286 173 286 

 

معرف  Nها به این صورت عمل شده است که در کدگذاری طرح

معرف بتن خود تراکم است. عدد اعشاری  SCCبتن معمولی و 

گویای نسبت آب به سیمان و عدد بعدی بیانگر مقدار سیمان کیلوگرم 

معرف  SCC-0.44-418در هر متر مکعب بتن است. بعنوان مثال 

 008و مقدار سیمان  00/1بتن خودتراکم با نسبت آب به سیمان 

 .باشدکیلوگرم در یک متر مکعب بتن می



 امیرحسین قربانخانی، محمود نیلی

 

 

 دوم، شمارۀ چهاردهم/ تحقیقات بتن، سال  24

 هازمایشبرنامه آ -2-3

ها شامل دو بخش مشخصات مکانیکی و حرارتی بوده است. آزمایش

متاثر از تغییر پارامترهای   روز 28فشاری در سن  در بخش اول، مقاومت

آوری ارزیابی شده و آزمایش نوع بتن، مقدار سیمان و شرایط عمل

 ASTMبا طابقمکرنش برای تعیین مدول الاستیسیته استاتیکی -تنش

C469 [26]  در بخش دوم ثبت رژیم حرارتی و . انجام شده است

های نمودار رژیم منظور بررسی مشخصهگیری کرنش بهاندازه

حرارتی و تفاوت ماهیت رژیم حرارتی بتن خودتراکم و بتن معمولی 

انجام شده است وتاثیر اعمال رژیم حرارتی بر مشخصات مکانیکی 

 (W)آوری در آب رایط عملنیز مورد ارزیابی قرار گرفته است،. ش

آوری رطوبتی استاندارد )مرجع( در نظر گرفته شده و عنوان عملبه

ترتیب معرف شرایط سطح بتن حجیم به (TMCC)و  (L)حالات 

باشد. تعداد روزهای اعمال دمای وهسته بتن می )در دمای محیط(

هیدراسیون در هسته متناسب با زمان قالب برداری بصورت یک، دو 

معرف تعداد  TMCCنج روزه لحاظ شده است و عدد مقابل و پ

 باشد.ها میروزهای اعمال رژیم حرارتی بر آزمونه

 

 نتایج آزمایشگاهی -3

 مشخصات رئولوژی بتن تازه خودتراکم -3-1

های خودتراکم که با محدوده مجاز مقایسه مشخصات رئولوژی بتن

 ردد که کلیه نتایجگارائه شده است. مشاهده می 2شده است در جدول 

 ت آمده در محدوده مجاز بوده است.دسبه
 

های کارآیی بتن خودتراکم و محدوده نتایج آزمایش -2جدول 

 EFNARC[22]با  مجاز مطابق

 کد طرح
Slump 

Flow 

(mm) 

T50 
(sec) 

L-Box V-Funnel 

H2

H1
  tV (sec) 

SCC-0.44-418 765 2.5 0.93 6.1 

SCC-0.44-518 755 2.7 0.9 6.6 

SCC-0.37-418 740 3.1 0.87 7.3 

SCC-0.37-518 720 3.5 0.85 7.9 

SCC-0.30-418 695 3.9 0.83 10.2 

SCC-0.30-518 660 4.5 0.82 10.7 

 EFNARC 650-800 2-5 0.8 – 1.0 6-12 محدوده  مجاز

 

 
 روز 28مقادیر مقاومت فشاری در سن  -0شکل 

 

 مشخصات مکانیکی -3-2

 مقاومت فشاری -3-2-1

های مختلف در فشاری بیست و هشت روزه طرحنتایج مقاومت 

نمایش داده شده است و در بخش تفسیر، مقادیر با نتایج  0شکل 

 .سایر محققین نیز مورد مقایسه قرار گرفته است

تمامی مقادیر مقاومت فشاری در نمونه های بتن خودتراکم بیش از 

یسه امگاپاسکال و بیشتر از بتن معمولی متناظر بوده است. با مق 01

مقادیر مشخص شد که در مقدار سیمان یکسان، درصد افزایش 

مقاومت فشاری با کاهش نسبت آب به سیمان )کاهش مقدار آب( 

 بیشتر بوده و افزایش مقدار سیمان دارای تاثیر مثبت کمتری است.

زایش افحجم خمیر سیمان و رسد علت این افزایش،کاهش بنظر می

شود  مقاومتمنجر به بهینه سازی و افزایش و  بودهمقدار سنگدانه 

پذیری ایجادِ روانی بدون این موضوع بدلیل امکان .[3-5]

جداشدگی در بتن خودتراکم، کاهش مقدار سیمان بتن حجیم و 

تر است. همچنین تاثیر تغییر کاهش حرارت هیدراسیون مطلوب

ها بر مقاومت فشاری دارای حد بهینه بوده است مشخصات طرح

 در ادامه به تفکیک عامل مورد بررسی ارائه شده است.که 

 

 اثر نوع بتن بر مقاومت فشاری -3-2-1-1

تراکم های بتن خوددر بررسی تأثیر نوع بتن، مقاومت فشاری طرح
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بر مقاومت فشاری بتن معمولی متناظر تقسیم شده و نتایج در جدول 

تن بارائه شده است. در بررسی اثر نوع بتن، نسبت مقاومت  4

 .خودتراکم بر بتن معمولی متناظر ملاک ارزیابی بوده است
 

 نسبت مقادیر مقاومت فشاری بتن خودتراکم بر بتن معمولی -4جدول

شرایط 

آوریعمل  

 نسبت آب به سیمان و مقدار سیمان

0.44 0.37 0.3 

418 518 418 518 418 518 

W 1.44 1.15 1.49 1.67 1.69 1.26 

TMCC 1D 1.86 1.70 1.34 1.33 1.34 1.27 

TMCC 2D 1.91 1.44 1.57 1.39 1.61 1.26 

TMCC 5D 1.78 1.38 1.72 1.36 1.48 1.23 

L 1.34 1.13 1.99 1.86 1.94 1.23 
 

با تغییر نوع بتن از معمولی به خودتراکم، تمامی مقادیر مقاومت 

های متناظر افزایشی بوده و مقدار این افزایش در فشاری در طرح

درصد بوده است و حاکی از آن است که طرح بهینه  99تا  04بازه 

با توجه به نسبت آب به سیمان و مقدار سیمان با حداکثر نسبت 

تر سنگدانه در خمیر سیمان افزایش وجود دارد. توزیع همگن

تواند دلیلی بر افزایش مقاومت فشاری بتن خودتراکم نسبت به می

های مشابهی نیز توسط سایر محققین مطالعه بتن معمولی نظیر باشد.

بر روی مقایسه مشخصات مکانیکی بتن خودتراکم و معمولی انجام 

شده است و بعنوان دلایل این افزایش، اشاره شده است که علاوه 

های اختلاط، تفاوت تراکم ریزساختاری نیز بر این افزایش بر نسبت

 بتن تردلایل ریزساختار متراکمموثرند. کاهش تخلخل به

تیجه تر اجزای بتن و در نخودتراکم نسبت به معمولی، توزیع همگن

از دلایل این  ITZتر و بهبود ناحیه انتقالی توزیع تنش یکنواخت

. نتایج مشابهی در [23]ها ذکر شده استافزایش در نسبت مقاومت

ارزیابی سایر محققین حاکی از آن است که در بتن معمولی احتمال 

ها  بیش از بتن خودتراکم ع ناهمگن سنگدانهجداشدگی و توزی

بوده و با توجه به تعادل بین مقدار تخلخل و همگنی توزیع تنش 

بتن خودتراکم، افزایش مقاومت در نسبت آب به سیمان یکسان 

 .[24]نسبت به بتن معمولی گزارش شده است 

 
 اثر افزایش مقدار سیمان بر مقاومت فشاری -3-2-1-2

با افزایش مقدار سیمان افزایش دمای مرکز منجر به افزایش 

منظور تعیین اثر افزایش بهاختلاف دما در بتن حجیم خواهد شد. 

یمان های با مقدار سمقدار سیمان، نتایج نسبت مقاومت فشاری طرح

کیلوگرم سیمان در هر متر مکعب بتن بر مقاومت طرح متناظر  208

 ارائه شده است. 0لدر جدو 008با مقدار سیمان 
 

 208نسبت مقادیر مقاومت فشاری بتن با مقدار سیمان  -0جدول 

 008بر مقاومت فشاری با مقدار سیمان 
شرایط 

 آوریعمل

0.44 0.37 0.3 

SCC N SCC N SCC N 

W 0.98 1.24 1.01 0.91 1.06 1.42 

TMCC-1d 1.17 1.59 1.26 0.75 1.48 1.56 

TMCC-2d 1.06 1.40 1.11 1.25 1.21 1.55 

TMCC-5d 0.98 1.26 0.96 1.20 1.11 1.33 

L 1.05 1.24 0.95 0.95 1.08 1.70 
 

تأثیر افزایش مقدار سیمان بر مقاومت فشاری بتن خودتراکم 

که در بتن معمولی تا حداکثر چهل و هشت درصد بوده درحالی

هفتاد درصد افزایش رخ داده است. این تاثیر با کاهش نسبت آب 

سیمان افزایش یافته است و افزایش مقدار سیمان به لحاظ  به

اقتصادی، زیست محیطی و افزایش دمای ناشی از هیدراسیون بتن 

که  شود. بررسی سایر محققین نیز حاکی از آن استنیز توصیه نمی

مقاومت فشاری بهینه لزوما با کاهش نسبت آب به سیمان محقق 

پارامترهای ورودی که سازی مقاومت بر اساس نشده و بهینه

های مخلوط بوده است با نتایج آزمایشگاهی منجر به تعیین نسبت

درصد بهینه نسبت آب به سیمان جهت حصول مقاومت حداکثر 

 .[25]ارائه شده است 
 

 آوری بر مقاومت فشاریاثر شرایط عمل -3 -3-2-1

در رژیم حراتی بتن حجیم، در طی مدت افزایش دما سطح )پوسته( 

ته های کششی و فشاری قرار گرفترتیب در تنشمرکز )هسته( بهو 

و این روند در ناحیه سرد شدن پس از حداکثر دمای هیدراسیون بر 

عکس خواهد شد، نسبت مقادیر مقاومت سطح به هسته حائز 

توان تنها مقاومت هسته را کافی دانست. این اهمیت است و لذا نمی

ارائه  2ندارد در آب در جدول آوری استانسبت و مقایسه با عمل

 شده است.

های مقاومت بتن در مرکز و سطح، مقادیر مقاومت توجه به نسبتبا

فشاری بتن حجیم پس از پنج روز اعمال رژیم حرارتی بیش از 

آوری در آب است که گویای رخداد نوعی مقادیر شرایط عمل
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 رآوری حرارتی و مطلوب است اما مقادیر سطح بتن که کمتعمل

از مقادیر استاندارد در آب است، حاکی از حساسیت بیشتر در 

 باشد. مقایسه نسبی نتایج حاکی از آن است کهسطح بتن حجیم می

وری بتن آمیانگین مقادیر کاهش مقاومت بدلیل تغییر شرایط عمل

خودتراکم هفت و در بتن معمولی دوازده درصد بوده است که 

اده آوری را نشان دایط عملحساسیت کمتر بتن خودتراکم به شر

و با توجه به تبدیل نوع تنش در رژیم حرارتی و نیاز به مشخصات 

تر مکانیکی با اختلاف کمتر در پوسته و هسته، رفتار این بتن مطلوب

 .شودارزیابی می
 

 ریآونسبت مقادیر مقاومت فشاری در شرایط مختلف عمل -2جدول 

 کد طرح
𝐋

𝐖
 

𝐓𝐌𝐂𝐂  𝟓𝐝

𝐖
 

𝐓𝐌𝐂𝐂  𝟐𝐝

𝐖
 

𝐓𝐌𝐂𝐂  𝟏𝐝

𝐖
 

𝐋

𝐓𝐌𝐂𝐂  𝟓𝐝
 

SCC 
0.44-418 

0.91 1.30 1.16 1.06 0.71 

SCC 
0.44-518 

0.97 1.29 1.25 1.26 0.75 

SCC 
0.37-418 

0.93 1.04 0.89 0.73 0.90 

SCC 
0.37-518 

0.87 0.99 0.97 0.91 0.87 

SCC 
0.3-418 

0.92 1.02 0.90 0.73 0.91 

SCC 
0.3-518 

0.94 1.07 1.03 1.02 0.88 

N 
0.44-418 

0.98 1.05 0.88 0.66 0.94 

N 
0.44-518 

0.99 1.07 0.99 0.86 0.93 

N 
0.37-418 

0.69 0.91 0.84 0.82 0.77 

N 
0.37-518 

0.82 1.19 1.16 1.14 0.69 

N-0.3-

418 
0.80 1.17 0.94 0.92 0.69 

N 
0.3-518 

0.97 1.10 1.03 1.02 0.88 

 

 مدول الاستیسیته -3-3

کرنش از -مقادیر مدول الاستیسیته بر اساس شیب منحنی های تنش

بدست آمده است و   ASTM C469[26] بر اساس (0)رابطه 

 نمایش داده شده است. 2در شکل 

𝐸 =
(S2−S1)

(Ɛ2−0.00005)
                                           (0) 

2:S در مقدار چهل درصد تنش حداکثر تنش 

1:S  0.00005تنش متناظر با کرنش طولی 

2ε کرنش در سطح تنش :S2 

 
 مقادیر مدول الاستیسیته استاتیکی -2شکل

 

گردد مقادیر مدول الاستیسته همانند همانگونه که مشاهده می

مقاومت فشاری، در بتن خودتراکم بیش از یتن معمولی بوده و 

 درصد افزایش نسبت به طرح متناظر افزایش ثبت حداکثر تا هشتاد

 شده است.

 ACIهاینامهبا روابط آیینمطابق مقادیر محاسبه شده مدول الاستیسیته 

و مقایسه این مقادیر با نتایج   ACI 363[28] (3) و  (2)[27] 318

 نشان داده شده است. 4آزمایشگاهی در شکل 

Ec = 0.043 Wc1.5 √f'c                                     (2) 

Ec = (3320 √f'c + 6900)                                (4) 

مقاومت فشاری بیست و هشت روزه بتن  f'cدر روابط فوق، 

چگالی بتن بر حسب کیلوگرم بر متر  Wcبرحسب مگاپاسکال و 

 .باشدمکعب می
 

 
 اینامهآیینمقایسه مقادیر مدول الاستیسیته آزمایشگاهی و  -4شکل 

 

حاکی از آن است که مقادیر  4مقایسه مقادیر و روند تغییرات شکل 

برای  ACI363برای بتن حجیم خودتراکم و  ACI318نامه آیین

 نماید. بتن حجیم معمولی مقادیر قابل قبولی ارئه می

 

 مشخصات حرارتی بتن حجیم -3-4

 رژیم حرارتی بتن حجیم -3-4-1

منظور ارزیابی مشخصات حرارتی از دستگاه نیمه آدیاباتیک به

نتایج  0گیری دمای بتن در طول زمان استفاده شده و در شکل اندازه
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های مختلف اندازه گیری روند توزیع دما در طول زمان برای طرح

 .ارائه شده است
 

 
 های مختلفرژیم حرارتی بتن خودتراکم در طرح -0شکل

 

تفاوت رژیم حرارتی بتن معمولی و خودتراکم در طرح نمونه ای از 

مبنا با هدف مشخص نمودن تفاوت ماهیت رفتار حرارتی دو نوع 

 .ارائه شده است 2بتن در شکل 
 

 
 مقایسه رژیم حرارتی بتن معمولی و خودتراکم -2شکل 

 

گونه که مشاهده می گردد رژیم حرارتی بتن خودتراکم در همان

صورت مقعر بوده که منجر به تجربه دمای کمتر ناحیه افزایش دما به

در زمان یکسان نسبت به بتن معمولی با تحدب نموداری شده است. 

که تفاوت در رژیم حرارتی متأثر از تفاوت مواد و رسدنظر میبه

 ونسبت سیمان به مواد پودری  کهطوریههای مخلوط است بنسبت

نسبت به بتن معمولی در بتن خودتراکم  A3Cدر نتیجه مقدار 

است. این کاهش به همراه افزایش دمای کاهش یافته متناظر

 پودر درجه سلسیوس( باعث می گردد 01هیدراسیون ) درمحدوده 

 نگایتیاتر تبدیل و شده واکنش وارد ساز فعال عنوان به نیز سنگ

. مشخصات حرارتی بتن [29]به مونوسولفات به تاخیر خواهد افتاد 

های منطقه افزایش و کاهش دماو حجیم خودتراکم شامل شیب

حداکثر اختلاف دمای مرکز با سطح از نمودار استخراج شده و در 

 .ارائه شده است 4جدول 

 های حجیم خودتراکممشخصات حرارتی بتن -4جدول 

Code نزولشیب  شیب صعود 
حداکثر اختلاف 

 (C°) دما 

0.44-418 3.48 0.46 39.7 

0.44-518 2.67 0.32 44.2 

0.37-418 2.60 0.38 31.8 

0.37-518 2.54 0.33 36.9 

0.3-418 2.38 0.36 33.4 

0.3-518 2.21 0.34 37.1 
 

شود با افزایش مقدار سیمان، شیب هر دو همانطور که مشاهده می

کاهش و اختلاف دما افزایش یافته است.  ناحیه صعودی و نزولی

مقدار این افزایش با کاهش نسبت آب به سیمان بیشتر بوده است. 

لذا با توجه به آنکه با افزایش مقدار سیمان مطابق انتظار افزایش 

حداکثر دما رخ داده و کاهش هر دو شیب مشاهده شده است، 

به زمان  ت دمازمان رخداد حداکثر دما افزایش بیشتری داشته و نسب

کاهش شیب را ایجاد نموده است. در نتیجه با افزایش مقدار سیمان، 

 های بیشتر منجر بهزمان رخداد حداکثر دما کاهش یافته و تنش

 افزایش ریسک ترک شده است.

 

 کرنش حرارتی -3-4-2

های حجیم معمولی وخودتراکم نمودار تغییرات کرنش بتن

SCC0.44-418  شده استارائه  4در شکل. 

اثر رژیم  L ,TMCCبااا توجااه بااه اینکااه تنهااا تفاااوت آزمونااه 

حرارتی اساات، کرنش حرارتی از اختلاف کرنش در دو شاارایط 

 .عمل آوری قابل محاسبه است

همانطور که در نمودار مشخص است مقادیر کرنش در بتن 

و حداکثر مقدار کرنش  خودتراکم کمتر از بتن معمولی است

. همچنین نقطه متناظر با اهش یافته استحدود هفتاد درصد ک

تبدیل تنش فشاری و کششی )تغییر علامت کرنش( در بتن 

خودتراکم در زمان بیشتری رخ داده است که با توجه به افزایش 

هش تواند منجر به کامقاومت کششی بتن در هسته در این زمان، می

 .ریسک ترک خوردگی بتن خودتراکم گردد

 

 های حجیم تنتحلیل تنش ب -3-4-3
شناخت مشخصات حرارتی بتن حجیم علاوه بر نمودار رژیم 

حرارتی و مشخصات مکانیکی، با تحلیل تنش حرارتی تکمیل 
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های حرارتی است که به تنش گردد. در واقع این کرنشمی

حرارتی تبدیل شده و در صورتی که تنش از مقاومت کششی بتن 

 منظور ارزیابی تنشبهتجاوز کند منجر به بروز ترک خواهد شد. 

در بتن حجیم خودتراکم دو ستون حجیم با مقطع مربعی به ضلع دو 

 متر شبیه سازی شده است.
 

 
)الف(

 
 )ب(

 م )ب()الف( و خودتراک کرنش بتن معمولی -4شکل
 

کیلوگرم در  008و مقدار سیمان  00/1طرح با نسبت آب به سیمان 

هر متر مکعب بتن جهت تحلیل تنش انتخاب شده و مورد بررسی 

 قرار گرفته است. 

در بتن حجیم ریسک ترک بتن نیز بصورت نسبت تنش کششی به 

رژیم حرارتی  3.  شکل [30]مقاومت کششی تعریف شده است 

و مقدار  00/1ا نسبت آب به سیمان طرح بافزار در خروجی نرم

دهد. با مقایسه مشخصات رژیم حرارتی را نشان می 008سیمان 

های حرارتی شاخصافزاری بر اساس آزمایشگاهی و تحلیل نرم

نمودار رژیم حرارتی بتن حجیم مشخص شد که  4جدول 

افزار دارای انطباق مناسبی با خودتراکم بصورت خروجی نرم

اس های بر استوان تحلیلدر آزمایشگاه است ومیهای تجربی داده

 .خروجی را دارای صحت مناسبی دانست

 
 SCC-0.44-418رژیم حرارتی بتن حجیم خودتراکم در طرح  -3شکل

 

قالب برداری با شود، همانطور که در نمودار فوق مشاهده می

اختلاف دمای مرکز و سطح بتن بیشتر شده است و این نکته باید 

در تحلیل توام مشخصات مکانیکی و حرارتی مدنظر قرارگیرد. لذا 

با توجه به مقادیر مقاومت فشاری در حالت دو روز اعمال دمای 

جهت کسب مقاومت در برابر تنش  (TMCC-2d)مرکز 

مناسب  ساعت منطقی و 08 حرارتی، حفظ قالب حداقل به مدت

 .رسدنظر میبه

 مقادیر مقاومت کششی و تنش کششی ناشی از گرادیان حرارتی

در طول  418و مقدار سیمان  0.44طرح با نسبت آب به سیمان 

نمایش داده شده  8 افزار محاسبه شده و در شکلزمان توسط نرم

ریسک ترک این طرح در دو نوع بتن حجیم معمولی و  است.

مقدار  مورد مقایسه قرار گرفته است و 9شکل  تراکم نیز درخود

 اشد.بخوردگی بیش از یک به معنای رخداد ترک میریسک ترک
 

 
 مقاومت کششی

 
 تنش کششی

 نمودار مقاومت کششی و تنش کششی حرارتی بتن معمولی -8شکل
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شود در بتن معمولی ریسک مشاهده می 9طور که در شکل همان

ساعت بیش از یک بوده درحالی که  32ترک خوردگی پس از 

 44در زمان یکسان، در بتن خودتراکم متناظر ریسک ترک با 

کاهش یافته که بر احتمال بروز ترک  9/1به  0/0درصدکاهش از 

ی متناظر را افزایش مقاومت و کاهش دما حرارتی دلالت دارد.

توان دلایل کاهش ریسک ترک خوردگی بتن خودتراکم می

 .حجیم دانست
 

 
 بتن معمولی -الف

 
 بتن خودتراکم -ب

 ریسک ترک خوردگی بتن معمولی و خودتراکم -9شکل

 

 گیری نتیجه -4

در شرایط نسبت آب به سیمان و مقدار سیمان مشابه، مقاومت  -

ولی صد درصد نسبت به بتن معم فشاری بتن خود تراکم سیزده تا

 افزایش داشته است.

مدول الاستیسیته بتن خود تراکم نسبت به بتن معمولی متناظر تا  -

 هشتاد درصد افزایش داشته است. 

های آوری لایه سطحی و مرکزی سازهنتایج اعمال شرایط عمل -

توجهی در مقاومت این دو لایه حجیم نشان داد که اختلاف قابل

در بتن خود تراکم وجود نداشته است، در حالی که مقاومت لایه 

سطحی در بتن های معمولی تفاوت معناداری با مقاومت هسته 

 مرکزی داشته است.  

ش های کششی و فشاری در نواحی افزاییر نوع تنشبا توجه به تغی -

و کاهش دمای رژیم حرارتی و لزوم تامین مقاومت کافی در هر 

تر دو ناحیه، اختلاف کمتر مقاومت بتن پوسته و هسته رفتار مناسب

 دهد.بتن خودتراکم را نشان می

منحنی رژیم حرارتی بر حسب زمان در بتن های خود تراکم در  -

شی به صورت مقعر بوده در حالی که نمودار در ناحیه ناحیه گرمای

های معمولی دارای تحدب بوده است. این اختلاف گرمایشی بتن

در ماهیت رفتار حرارتی حاکی از آن است که در زمان یکسان بتن 

 خود تراکم دمای کمتری را تجربه کرده است.

بی سنتایج رژیم حرارتی ثبت شده آزمایشگاهی دارای انطباق منا -

سازی عددی بوده است. کرنش کل و حرارتی با نتایج آنالیز شبیه

بتن خودتراکم نسبت به بتن معمولی هفتاد درصد کاهش یافته است 

و از سوی دیگر نتایج تحلیل عددی نشان دهنده کاهش ریسک 

ترک خوردگی بتن خود تراکم به میزان سی وشش درصد نسبت 

 به بتن معمولی بوده است.

ر مقدار کرنش کمتر، تبدیل تنش در بتن خودتراکم علاوه ب -

ی تری رخ داده است. با طولاننسبت به بتن معمولی در زمان طولانی

شدن این زمان، دمای هیدراسیون کاهش یافته و از سوی دیگر 

کسب مقاومت بتن افزایش یافته است که این دو موضوع منجر به 

 کاهش ریسک ترک خوردگی گردیده است.

تحقیق حاضر حاکی از آن است که بتن خودتراکم  نتایج -

تری از لحاظ خواص پرمقاومت در سازه های حجیم گزینه مناسب

مکانیکی و کاهش ریسک ترک خوردگی نسبت به بتن معمولی 
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Abstract 

The use of concrete in special structures always faces challenges in implementation. By increasing 

the amount of cement to increase the compressive strength, the thermal gradient between the 

surface and the center of the concrete due to hydration heat will lead to an increase in thermal 

stress. On the other hand, due to the highly congested rebars in massive structural members of 

reinforced concrete such as columns of high-rise structures, the use of self-compacting concrete 

will facilitate the implementation and therefore understanding the thermal behavior of concrete 

and comparing it with ordinary concrete can be a good ground for studying crack risk. In this 

paper, the evaluation of thermal and mechanical properties affected by the application of high 

strength self-compacting mass concrete regime with three ratios of water to cement ratio and two 

cement content has been done in the form of twelve mixed designs. The results show that self-

compacting concrete in addition to better mechanical properties on the surface and core of high 

strength mass concrete had different and more suitable thermal regime compared to ordinary 

concrete. Its lower strain and higher stress conversion time reduces thermal stress and ultimately 

reduces the risk of cracking up to thirty-six percent. 
 

Keywords: Mass concrete, Self-compacting, Modulus of elasticity, Thermal regime, Risk of 

cracking. 
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