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   چكيده
 ـريزي الماندر اين مقاله به بررسي عملكرد ملات با كارايي بالا جهت استفاده در بتن كـارگيري ذرات   ههاي كم ضخامت فروسمنت با ب

پارامترهاي متغير شامل مقدار نانو سيليس نسبت به مقدار سيمان در مخلوط ملات سيمان پرتلند معمولي . شده استس، پرداخته نانوسيلي
هـايي بـا   ها بـا هـم، مـلات    ة مخلوطبراي مقايس. هستندرسيدن به كارپذيري يكسان  برايآب  ةكاهند ةكنند و فوق روان%) 3-2%-1%(

ها عملكرد ملات. باشدهاي فروسمنت ميها براي ساخت المانپذيري يكسان آنن امر در جهت پمپكه اي كارايي بالا و يكسان ساخته شد
ها با انجام تست ميكروسكوپ الكتروني همچنين ريز ساختار ملات. با بررسي مقاومت فشاري و روند كسب مقاومت فشاري صورت گرفت

  .مورد بررسي قرار گرفت) SEM(روبشي 
 

 .، روند كسب مقاومتSEMفرو سمنت، نانو سيليس، مقاومت فشاري، : هاي كليدي واژه
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